
 

写真２ 供試材の断面拡大マクロ、ミクロ組織試験 
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ａ）    概略図切断断面（研磨状態）   ×5 
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ｂ）    写真ａのエッチング状態      ×5 

 

ｃ）    写真ａの□部（研磨状態）  ×100 ｄ）   写真ｃの□部（エッチング状態） ×100 

写真ａ 

切断断面概略図（写真１ａ参照） 

ｅ）    写真ｃの□部（研磨状態）   ×500 ｆ）   写真ｅの□部（エッチング状態） ×500 
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